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Bestimmung der Feuchtespeicherfunktion

Der Feuchtehaushalt wasseraufnahmefahiger Baustoffe
wird neben den im Baustoff in gasférmiger und flissiger
Phase ablaufenden Feuchtetransportvorgdngen durch de-
ren Feuchtespeichervermdgen bestimmt. Fur die Feuchte-
einlagerung in pordsen Baustoffen sind unter praktischen
Gesichtspunkten zwei Mechanismen von Bedeutung, ndm-
lich die Anlagerung von Wassermolekilen an den Poren-
wanden durch Oberflachenkréfte (Sorptionsfeuchte, hygro-
skopischer Feuchtebereich) und die Aufnahme von unge-
bundenem Kapillarwasser in benetzbaren Kapillarporen
(Kapillarwasserbereich, Uberhygroskopischer Feuchtebe-
reich).

Die Sorptionsfeuchte wird fur isotherme Gleichgewichtsver-
haltnisse durch die Sorptionsisotherme charakterisiert. Bei
relativen Luftfeuchten Uber 95 % steigt die Sorptionsiso-
therme sehr stark an. Gerade fUr diesen Bereich ist aber
kein MeBverfahren bekannt, mit dem mit hoher Genauigkeit
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Bild 1: Entwicklung einer Feuchtespeicherfunktion aus der Sorpti-
onsisotherme (oben links) und der Saugspannungskurve
(oben rechts) am Beispiel des Kalksandsteins.

Tabelle 1: Zusammenstellung feuchtetechnischer Stoffkennwerte.

Rohdichte |Porositat Sé:triZiSng koeffizi;llt" 2 i itegehalt
Baustofft [kg/m3] | [Vol.-%] |[kg/m2h]|  [kg/m2Vh] in [kg/m °] bei
65%r.F. | 80 % r.F |90 % r.F.
Kalksandstein 1900 29 250 2,7 18,0 249 40,2
Baumberger 1980 23 210 2,6 27,5 35,6 43,1
Obernkirchner 2150 14 110 2,7 2,6 34 43
Ruthener 1950 24 200 18 8,0 12,4 16,9

die Luftfeuchte bestimmt werden kann. Eine eindeutige Zu-
ordnung des Wassergehaltes zur Luftfeuchte ist deshalb
nicht moglich. Die Feuchtespeicherfunktion des hier an-
schlieBenden Kapillarwasserbereiches muf3 deshalb auf an-
derem Wege bestimmt werden. Bei kapillarporésen hygro-
skopischen Materialien mit stetiger PorengréBenverteilung
kann jedem Wassergehalt bis hin zur freien Wassersatti-
gung jeweils eine maximale noch mit Wasser geflllte Po-
rengréBe zugeordnet werden. Diese Zuordnung beruht
darauf, daB alle vom Wasser erreichten Poren miteinander
in Verbindung stehen und die kleineren Poren mit ihrer
héheren Saugkraft so lange aus den gréBeren Poren Was-
ser saugen, bis fur einen bestimmten Wassergehalt ein Ka-
pillardruckgleichgewicht erreicht ist. FUr den Bereich der
Uberhygroskopischen Wassergehalte ergibt dies eine cha-
rakteristische Abhangigkeit, die sogenannte Kapillardruck-
oder Saugspannungskurve.

Zur Bestimmung dieser Saugspannungskurve wird anstatt
der Quecksilberdruckporosimetrie [1] eine aus der Boden-
kunde bekannte, fur diesen Zweck modifizierte Saugspan-
nungsmeBanlage eingesetzt. Im Gegensatz zur Queck-
silberdruckporosimetrie, die auf der druckabhangigen
Quecksilberintrusion beruht, gewahrleistet dieses Verfah-
ren, bei dem die Proben unter Druck entfeuchtet werden
(eine eingehende Beschreibung des MeBverfahrens ist in
[2] zu finden), eine realistischere Zustandsbeschreibung.
Bei dieser MeBmethode werden die realen Wechselwirkun-
gen zwischen Wasser und Porenwand und eventuell vor-
handenen hydrophilen (z.B. Salzen) und hydrophoben Po-
reninhaltsstoffen (z.B. Hydrophobierungsmitteln, biologi-
schen Verunreinigungen) mit erfaBt. Ein weiterer entschei-
dender Vorteil ist darin zu sehen, da3 diese MeBtechnik es
ermaoglicht, nicht den gesamten, sondern nur den fir den
Flussigtransport zuganglichen Porenraum zu erfassen, in-
dem bei der Messung von frei gesattigten Proben ausge-
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Bild 2: Feuchtespeicherfunktion des Baumberger, Ruthener und
Obemkirchner Sandsteins, entwickelt aus der Sorptionsiso-
therme und der Saugspannungskurve.

gangen wird. Die Messung deckt den praktisch interessie-
renden, Uberhygroskopischen Wassergehaltsbereich von
der freien Séattigung bis herab zu geflliten Poren mit Radien
von etwa 10-8 m ab.

Die Sorptionsisotherme und die Saugspannungskurve ge-
ben den Wassergehalt jeweils in Abhangigkeit von echten
PotentialgréBen an, ndmlich der relativen Luftfeuchte ¢ als
Verhaltnis des Dampfdruckes zum Sattigungsdampfdruck
und dem Kapillarradius r als kennzeichnender GroBe flr
den Kapillardruck. Beide GroBen sind Uber die thermo-
dynamische Gleichgewichtsbedingung nach Kelvin-Thomson
miteinander verknUpft und daher ineinander umrechenbar:

3 U 20cosBL
b=exp F————LC M
g rpWRDT £

Die verwendeten Symbole bedeuten:

g [N/m] Oberflachenspannung des Wassers

0 [l Randwinkel
Ry [J/(kgK)] spezifische Gaskonstante fir Wasserdampf
T

K] absolute Temperatur

Damit kann der Wassergehalt im gesamten hygroskopi-
schen und Uberhygroskopischen Stoffeuchtebereich als
geschlossene Funktion entweder von ¢ oder von r darge-
stellt werden. Universell anwendbar und praktisch an-
schaulicher ist die Wahl der relativen Luftfeuchte als allge-
meines Feuchtespeicherpotential. In kapillar nicht aktiven
Baustoffen, wie z.B. den meisten Dammstoffen, ist namlich
wohl der Dampfdruck bzw. die relative Luftfeuchte, nicht
aber der Kapillardruck bzw. die Saugspannung definiert.

Aus der so durchgeflhrten Verknlipfung von Sorptionsiso-
therme und Saugspannungskurve ergibt sich die sog.
Feuchtespeicherfunktion (Bild 1). Da die Saugspannungs-

messung, bedingt durch den nichtlinearen Zusammenhang
zwischen PorengréBe und relativer Feuchte, nur einen Luft-
feuchtebereich zwischen 93 % und 100 % abdeckt, ergibt
sich bei dieser Darstellungsart ein steiler Verlauf des durch
die Saugspannungsmessung bestimmten Bereiches. Um
die Feuchtespeicherfunktionen verschiedener Baustoffe
besser miteinander vergleichen zu kénnen, wird hier des-
halb der Kapillarradius als Feuchtespeicherpotential ge-
wahlt.

In Bild 2 ist fur drei in ihren feuchtetechnischen Eigenschaf-
ten unterschiedliche Natursandsteine (siche Tabelle 1) die
auf die beschriebene Weise erhaltene Feuchtespeicher-
funktion dargestellt. Der Baumberger Sandstein ist ein fein-
poriger Kalkstein mit auffallig hohem Sorptionsvermagen.
Der Obernkirchner Sandstein, ein ebenfalls feinkdrniger
Sandstein mit quarzitischer Bindung, besitzt einen ver-
gleichbaren Wasseraufnahmekoeffizienten bei nur halb so
groBer freier Sattigung und niedrigem Sorptionsvermagen.
Der Ruthener ist dagegen ein grobporiger Sandstein mit ei-
ner freien Wassersattigung, vergleichbar der des Baumber-
ger Sandsteins, aber einem hohen Wasseraufnahmekoeffi-
zienten. Bei diesen drei Natursteinen ergeben sich drei un-
terschiedliche Feuchtespeicherfunktionen, aber in allen Fal-
len erhalt man trotz Verwendung zweier unterschiedlicher
MeBmethoden (Sorptions- und Saugspannungsmessung)
eine stetige Funktion, welche alle praktisch wesentlichen
Feuchtespeichereigenschaften eines pordsen Baustoffes
bis hin zur freien Wasserséattigung enthalt und in Abhangig-
keit von einer echten, stoffunabhéngigen PotentialgroBe
angegeben werden kann. Sie kann in dieser Form fiir die
Berechnung des Feuchtehaushaltes von miteinander in
Kontakt stehenden kapillaraktiven Baustoffen eingesetzt
werden.
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