
Freigabe: 13.8.2026 PS 141 Wärme-Kennwerte Seite 1 von 2

Prüfart Matrix Freigabe

B DIN EN 12667 (-01) B 2001-05 vor 2016

B DIN EN 12664 B 2001-05 vor 2016

B DIN EN 12939 B 2001-02 vor 2016

B DIN EN 674 B 2011-09 vor 2016

B DIN EN 675 (EN 12667) B 2011-09 vor 2016

B DIN EN ISO 10456 (-01) A 2010-05 vor 2016

W DIN EN ISO 8497(-03) A 1996-09 vor 2016

F DIN EN ISO 12567-1 (-01) B 2010-12 vor 2016

F DIN EN ISO 12567-2 B 2006-03 vor 2016

F DIN EN 12412-2 B 2003-11 vor 2016

F DIN EN 12412-4 B 2003-11 vor 2016

B DIN EN ISO 8990 (-03) B 1996-09 vor 2016

B DIN EN 1934 B 1998-04 vor 2016

F DIN EN ISO 10077-2 (-1) B 2025-06 03.09.2025

F DIN EN ISO 10077-1 B 2020-10 25.01.2021

F DIN EN 673 B 2025-01 24.01.2025

F DIN EN ISO 12631 B 2018-01 08.03.2018

B DIN EN ISO 14683 (-03) B 2018-03 26.11.2024

B DIN EN ISO 13788 B 2013-05 vor 2016

B DIN EN ISO 6946 B 2018-03 01.08.2018

B DIN EN ISO 10211 B 2018-03 05.06.2018

W DIN EN ISO 22097 A 2024-01 20.06.2024

W DIN EN 16012, Anhang D A 2015-05 vor 2016

F DIN EN 1026 (-1) B 2016-09 18.04.2018

B DIN EN 12114 B 2000-04 vor 2016

F DIN EN 12153 B 2000-09 vor 2016

B DIN EN 13141-1 B 2019-04 ab 03/2020

F DIN EN 12211 (1) B 2016-10 18.04.2018

F DIN EN 12179 B 2000-09 vor 2016

W DIN EN 1602 (-1) B 2013-05 vor 2016

W DIN EN ISO 29470 B 2024-09 10.09.2024

W DIN EN 1097-3 B 1998-06 vor 2016

W DIN EN 13820 B 2003-12 vor 2016

W DIN EN ISO 29456 (-1) B 2022-12 vor 2016

W DIN EN 822 B 2013-05 vor 2016

W DIN EN 823 B 2013-05 vor 2016

W DIN EN ISO 29466 B 2023-02 24.03.2023

W DIN EN 824 B 2013-05 vor 2016

W DIN EN 825 B 2013-05 vor 2016

W DIN EN ISO 29468 B 2022-12 24.03.2023

W DIN EN 12431 B 2013-05 vor 2016

W DIN EN ISO 29770 B 2022-12 27.03.2023

W DIN EN 12085 B 2013-06 vor 2016

W DIN EN ISO 29768 B 2022-12 20.03.2023

W DIN EN 13467 B 2018-03 07.05.2018

W DIN EN ISO 12628 B 2025-11 13.08.2026

W DIN EN 933-1 B 2012-03 vor 2016

W DIN EN 933-2 B 2020-09 ab 12/2022

W DIN EN 1604 (-1) B 2013-05 vor 2016

W DIN EN 1603 B 2013-05 vor 2016

W DIN EN ISO 18096 (-1) B 2023-03 20.03.2023

W DIN EN 14707 B 2013-01 vor 2013
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IR-Strahlung)

Messgröße

Prüfbereich Ausgabe-

standSpezifikation

Charakteristisches Verfahen 

nach TUA -01 oder -03 Kat.
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Prüfart Matrix FreigabeMessgröße

Prüfbereich Ausgabe-

standSpezifikation

Charakteristisches Verfahen 

nach TUA -01 oder -03 Kat.

W DIN EN ISO 18097 B 2023-03 24.03.2023

W DIN EN 14706 B 2013-01 vor 2013

W DIN EN 1605 (-1) A 2013-05 vor 2016

W DIN EN 12091 (-3) A 2013-06 vor 2016

W DIN EN ISO 16546 B 2024-09 30.10.2025

B DIN EN ISO 12571 (-03) A 2022-04 10.05.2022

W DIN EN ISO 29767 (-1) B 2019-11 07.01.2020

W DIN EN 1609 B 2013-05 vor 2016

W DIN EN 12087 B 2013-06 vor 2016

W DIN EN ISO 16535 B 2019-10 07.01.2020

W DIN EN 12088 B 2013-06 vor 2016

W DIN EN ISO 16536 B 2019-11 07.01.2020

W DIN EN 13472 B 2013-01 vor 2016

W DIN EN ISO 12623 B 2023-03 24.03.2023

W DIN EN 1097-10 B 2014-09 vor 2016

F DIN EN 1027 (-1) B 2016-09 18.04.2018

F DIN EN 12155 B 2000-10 vor 2016

B DIN EN 12865 B 2001-07 vor 2016

B EAD 030218-01-0402, Annex B (-1) A 2019-03 22.11.2024

W DIN EN ISO 29469 (-1) B 2023-02 24.03.2023

W DIN EN 826 B 2013-05 vor 2016

W DIN EN 12430 B 2013-05 vor 2016

B DIN EN 12310-1 B 2025-09 13.08.2026

B DIN EN ISO 11339 B 2022-05 10.05.2022

B DIN EN 12316-2 B 2013-08 vor 2016

W DIN EN 12090 (-01) B 2013-06 vor 2016

B DIN EN 12317-2 B 2010-12 vor 2016

W DIN EN ISO 29766 (-03) B 2023-02 27.03.2023

W DIN EN 1607 B 2013-05 vor 2016

W DIN EN 1608 B 2013-05 vor 2016

W DIN EN 12089 (-03) A 2013-06 vor 2016

W DIN EN 1606 (-03) A 2013-05 vor 2016

W DIN EN ISO 16543 A 2024-09 10.09.2024

B Baustoffe, Bauteile

F Fenster, Fassaden

W Wärmedämmstoffe
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